
TUBO ROSCA / LISO

La materia prima empleada para la fabricación de la tubería es el fleje procedente
de chapa caliente y colada continua o bien de corte longitudinal de bobinas, y en
secciones circular, cuadrada, rectangular y ovales.

Estas bobinas pueden ser:
− Laminadas en caliente y decapadas.
− Laminadas en frío
− Galganizadas (Sendzimir)
− Aluminizadas.
Longitudes:
− Longitudes comerciales: de 6 m.
− Longitudes especiales (bajo pedido) según cantidades.

Medidas KG/M Medidas KG/M Medidas KG/M
3/8” 0,89 1 ¼” 3,23 3” 8,72
½” 1,27 1 ½” 3,72 4” 12,46
¾” 1,64 2” 5,25 5” 16,69
1” 2,51 2 ½” 6,71 6” 19,78
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